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Activităţi semnificative în analiza termică desfăşurate în anul 2005

OANA CARP

Institutul de Chimie Fizică „I. G. Murgulescu” - Bucureşti

Thermoreactivitatea compuşilor coordinativi solizi. Aplicaţii în ştiinţa materialelor

DANA GINGAŞU, IOANA MÎNDRU, LUMINIŢA PATRON, OANA CARP

Institutul de Chimie Fizică „I. G. Murgulescu” - Bucureşti

Combinaţii complexe polinucleare conţinând ca ligand glicina, 

precursori ai feritelor de cupru şi litiu.

CLAUDIA SIMIONESCU*, LUMINIŢA PATRON**, OANA CARP**

* Universitatea „Politehnica” Bucureşti

** Institutul de Chimie Fizică „I. G. Murgulescu” - Bucureşti

Oxidarea termică a CuS

PETRU BUDRUGEAC*, VIORICA MUŞAT**, EUGEN SEGAL***

* Universitatea „Dunărea de jos”, Departamentul de Ştiinţa Metalelor şi Materialelor - Galaţi

** ICPE-CA – Bucureşti

*** Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie

Studii cinetice neizoterme privind descompunerea unui precursor pe bază 

de acetat de zinc obţinut prin metoda sol-gel. Aplicaţii ale metodei IKP.

VIOREL SASCA*, GHEZA BANDUR**, 

ALEXANDRU POPA*, ORSINA VERDEŞ *

* Institutul de Chimie „C. Drăgulescu” - Timişoara
** Universitatea „Politehnica” Timişoara

Efectul cationilor Co(II) şi Ni(II) asupra comportării termice şi acidităţii
Bronsted a heterocompuşilor de tipul MexH4-y[PVMo11O40].nH2O
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ALEXANDRA IOISESCU*, GABRIELA VLASE*, 

TITUS VLASE*, NICOLAE DOCA*
* Universitatea „Politehnica” Timişoara

Cinetica neizotermă a descompunerii fosfaţilor acizi de calciu

CARMEN-MIHAELA POPESCU*, YUSAKU SAKATA**, CORNELIA VASILE*

* Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” - Iaşi
** Departamentul de Chimie Aplicată, Facultatea de Inginerie, Universitatea Okayama, Japonia

Caracterizarea spectrală şi termică a lemnului. I. Lemnul de diverse provenienţe

MIHAI BREBU*, CARMEN-MIHAELA POPESCU* OANA CIOCOIU*, 

MARIA-CRISTINA POPESCU*, CORNELIA VASILE*, ŞTEFAN WILLFOR**

* Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” - Iaşi
** Abo AKADEMI University, Finlanda

Caracterizarea spectrală şi termică a lemnului. II. Efectul prelucrării

CRIŞAN POPESCU

DWI-Aachen, Germania

Comportarea termică a fibrelor cheratinice

ROXANA DUMITRACHE, ION TEOREANU

Universitatea „Politehnica” Bucureşti
Proiectarea compoziţiei glazurilor pentru porţelanul feldspatic, pe baza datelor

furnizate de analiza termodilatometrică şi microscopie de temperatura înaltă

Cuvântul reprezentantului firmei Perkin-Elmer prin firma CROMATEK

11-1130

Pauză de cafea

LORENA FEHLER*, GABRIELA VLASE*, 

TITUS VLASE*, NICOLAE DOCA*
* Universitatea „Politehnica” Timişoara

Studiul comportării termice a unui sol poluat cu ulei sintetic
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	NICOLETA BIRTA*, GABRIELA VLASE*, 

TITUS VLASE*, NICOLAE DOCA*
* Universitatea „Politehnica” Timişoara

Stabilitatea termică a unor aditivi alimentari

BOGDAN JURCONI*, FLORIN JURCAN*, GABRIELA VLASE *,

TITUS VLASE *, NICOLAE DOCA*
* Universitatea „Politehnica” Timişoara

Efectul concentraţiei unor stabilizatori asupra stabilităţii 

termice a spumelor poliuretanice

TITUS VLASE *, NICOLAE DOCA*

* Universitatea „Politehnica” Timişoara

Cinetica neizotermă în aprecierea efectului ignifugant

DORINA CHAMBRE*, CORNELIA OIDITOIU*, 

RALUCA SZABO*, EUGEN SEGAL**
* Universitatea „A. Vlaicu” Arad
** Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie

Studiul DSC al cineticii hidrolizei zaharozei pe cationiţi sintetici.

Catalizatori carboxilici

MARIA-CRISTINA POPESCU*, AUREL STOLERIU*, ADRIANA

OANCEA*, DOINA DIMONIE**, CORNELIA VASILE*
* Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” - Iaşi

** ICECHIM Bucureşti

Studiul fenomenelor de tranziţie şi relaxare pentru amestecul

policlorură de vinil/poliuretan termoplastic

 ANDREI ROTARU*, ANCA MOANŢĂ**, ION SĂlĂGEANU*, 

PETRU BUDRUGEAC***, EUGEN SEGAL*
* Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie

** Facultatea de Chimie – Craiova

*** ICPE-CA - Bucureşti

Cinetica descompunerii compusului 4-[(4-clorbenzil)oxy]-4’-nitroazobenzen
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